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Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych
Oddziat Materiatow Ogniotrwatych
LABORATORIUM BADA N MATERIALOW
OGNIOTRWALYCH

ul. Toszecka 99, 44-100 Gliwice
tel. 270 18 17;fax 270 18 17
www.icimb.pl
e-mail: lab_gliwice@icimb.pl

RAPORT BADANIANR 57z/ 2016

1. Zleceniodawca:  Producent Zapraw Specjalistycznych
CERMAS SZOT POLSKA SPOtLKA JAWNA
41-600Swigtochtowice, ul. Licealna 2

Zlecenia z dnia: e-mail z dnia 22.02.2016

2. Przedmiot bade pgprana i dostarczona przez klienta probka zaprawy
oznaczona: patrz tabela
Liczba prébek w zleceniu: 1
Data dostarczenia probek do Laboratorium: 22.05201
Data rozpocgcia badania: 24.02.2016, data zadzenia badania: 25.02.2016

3. Zakres bada .
aKres ba Ogniotrwatd¢ zwykta wg PN-EN 993-12:2000

( metoda nie akredytowana)

4. Uzyskane wyniki bada
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L.dz. Okre slenie prébki Ogniotrwato  $é zwykia, °C

Probka zaprawy do uszczelniania komindéw
CERkom

dostarczona do Laboratorium w dniu

572/ 292 22.02.2016

(dostarczono belke o masie ok. 470g,
wymiary ok. 40mm x 40mm x 160mm )

1220°C

Podstawa wykonania badania: PN-EN 993-12:2000 ( metoda nie akredytowana)

Oswiadczenie Wyniki bada& odnosz sk wytacznie do badanych probek. Raportzadoy¢ powielony tylko
w calcci. Czsciowe powielanie wymaga pisemnej zgody LaboratorBada Materiatdw

Ogniotrwatych.

Rozdzielnik: 1xCERMAS SZOT POLSKA
1 x ICiIMB Oddziat MO-BL
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